Silikal Technische Dokumentation



Wir sind fiir Sie da!

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Silikal, Produktion und Verwaltung in Mainhausen bei Frankfurt am Main

Wir schiitzen Béden und Bauten ... seit (iber 60 Jahren!

Gestartet sind wir 1951 in Frankfurt am Main. Zuerst hauptsachlich im Estrichbau aktiv,
haben wir schon Anfang der 60er Jahre fiir die dynamisch wachsende Bauwirtschaft
neue, moderne Produkte auf Kunstharzbasis entwickelt, hauptsachlich fiir Boden-
beschichtungen und den Ingenieurbau in Industrie und Gewerbe. Zahlreiche Forschungs-
projekte begleiten diesen Weg bis heute.

Mittlerweile sind wir seit Jahrzehnten weltweit aktiv, in Deutschland, der Schweiz, in
Italien und Osterreich ebenso wie in fast allen Landern Europas, in Nord- und Siid-
amerika, Asien, Afrika und Australien.

So wie die Markte entwickelte sich auch Silikal. Standig neue Anforderungen erforderten
permanente Produktentwicklungen, die Angebotspalette wuchs von Jahr zu Jahr. Heute
kénnen unsere Kunden aus einer Vielzahl von MMA-, Epoxid- oder PU-Produkten und
-Spezialitdten auswahlen, ob Beschichtungen, Abdichtungen, Mértel oder PU-Beton,
CE-, TUV- und AgBB-gepriift. Es stehen Markierungs- und Orthopédieharze zur Ver-
fiigung, Kleber fir Risseverguss oder Haftzugpriifungen, Harze fiir Design-Floors oder
taktile Blindenleitsysteme zum Beispiel.

Beratung, Service, Schnelligkeit und erst recht unsere Qualitat werden bei uns ganz groB-
geschrieben! So schnell wie die Aushartung unserer Reaktionsharze ist auch unsere
Reaktion beim Einsatz fiir den Kunden. Ein ganzes Team von Fachleuten, Ingenieuren,
Anwendungstechnikern und Entwicklern steht fiir Sie bereit, und unser Service geht tat-
séchlich ,rund um die Uhr®! Wir sind mit unserer Hotline fir Sie 24 Stunden taglich ,auf
Sendung*, sogar an Sonn- und Feiertagen.

Wie gesagt, wir schiitzen B6den und Bauten! Wir schiitzen und halten dicht,
testen Sie uns!

HACCP INTERNATIONAL
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OFQOD SAFETY:

ERTIFICATIO

Zertifizierte Qualitats- und Geprift nach Unsere Produkte entsprechen Unsere Produkte entsprechen seit 1957
Umweltmanagement-Systeme AgBB-Schema fiir den HACCP-International- den europdischen
Reg.-Nr. 73 100 / 104 663 Aufenthaltsraume Richtlinien Halal-Richtlinien
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Silikal-Produktinformationen

SILIKAL® Harz R 52 Reaktive, mittelviskose Grundierung flr zementtse
Untergriinde

SILIKAL® Harz R 54 Reaktive, niedrigviskose Beton-Grundierung

SILIKAL® Harz R 59 Reaktive, hochviskose Grundierung flir metallische
Untergriinde

SILIKAL® Harz RU 380 Reaktive, mittelviskose Grundierung fir saugende und
nicht saugende Untergriinde/Diinnbeschichtung

SILIKAL® Harz RU 320 Hochflexibles Reaktionsharz fur Abdichtungen

pigmentiert/thix

SILIKAL® Harz RU 321 Hochflexibles Membranharz

pigmentiert

SILIKAL® Harz RV 368 Reaktives, kélteflexibles, schlagzahes Harz

fir Verlaufsbeschichtungen
SILIKAL® Harz RF 6200 / Reaktives, leicht elastifiziertes formuliertes

Base Versiegelungsharz
SILIKAL® Harz R 82 Reaktive, niedrigviskose, elastifizierte Versiegelung fir
Nassbetriebe

SILIKAL® Hohlkehlenpaste = Reaktive Methacrylat-Hohlkehlenpaste
HK 21

SILIKAL® Additiv ZA Tieftemperaturbeschleuniger

SILIKAL® Harterpulver

SILIKAL® TK-180 Dichtband zur flexiblen Fugenabdichtung
SILIKAL® TEX 1000 Polyesterverstarktes Gewebe

Silikal Verarbeitungsinformationen

Verarbeitungshinweise fir Anschlussarbeiten mit PMMA-Flissigkunststoff und
Gewebeverstérkung

Untergrinde fir Silikal-PMMA-Flussigkunststoff

Wichtiger Hinweis
A Folgende wichtigen und z.T. ergdnzenden Datenblatter bzw. Kapitel
befinden sich in der allgemeinen Technischen Dokumentation:
¢ Datenblatt SILIKAL® Additiv ZA als Tieftemperaturbeschleuniger
¢ Allgemeine Verarbeitungshinweise
¢ Der Untergrund
¢ Fiillstoffe und Pigmente
¢ Chemische Bestandigkeit
e Schutz- und Sicherheitshinweise
e Lagerung und Transport
¢ Allgemeine Reinigungshinweise
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Technische Dokumentation
Vorwort

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Abdichtungen am Bau sind unverzichtbar ...

... und stellen nicht nur einen hervorragenden Schutz gegen eindringende oder durchdringende Feuchtigkeit dar, son-
dern werden auch vielen funktionellen Anforderungen im Rahmen der unterschiedlichsten Nutzungen gerecht, wie:

— hohe Flexibilitédt bei Temperaturschwankungen

— gute Haftung auf Beton, Asphalt, Bitumenbahnen, Fliesen, Metall, PVC und vielen anderen Materialien
— hervorragende UV- und Wetterbesténdigkeit

— Besténdigkeit gegen die meisten aggressiven Medien

Methylmethacrylat-Abdichtungsharze von Silikal ...
... bieten gegeniiber herkdmmlichen Abdichtungen wie Folien- oder Bahnenware bedeutende Vorteile:
vollflachige und fugenlose Installation direkt auf dem Untergrund ohne Né&hte und Klebestellen

— einfache und sichere Einbindung von Rohrdurchfiihrungen, Lichtschachten, Abldufen und anderen Objekten, gleich
welche Form und wie viele Ecken und Kanten diese haben

— blitzschnelle Aushértezeiten und dadurch schnelle Wiedernutzung der Flachen, auch bei kalten Temperaturen

— auch in dekorativen Farben und unterschiedlichen Rutschfestigkeiten verflgbar, z.B. fir den Balkon oder den
Laubengang

Diese Technische Dokumentation ...

... beschreibt die von Silikal vorgeschlagenen Abdichtungssysteme fiir die wichtigsten Anwendungsfalle. Weiterhin ent-
halt sie die technischen Daten der Silikal-Abdichtungsharze und -Zusatzstoffe sowie allgemeine Verarbeitungshinweise
und Vorschriften. Silikal behalt sich technische Anderungen vor.

Silikal gewahrleistet alle in den technischen Datenblattern aufgeflihrten Werte, wobei natirlich anwendungs- und
verarbeitungsbedingte Toleranzen auftreten konnen und Abweichungen diesbezliglich zuldssig sind. Die sachgerechte
Verarbeitung der Silikal-Materialien bleibt immer dem erfahrenen und gelibten Fachmann vorbehalten. Silikal legt hohen
Wert auf die Ausbildung und technische Betreuung seiner Fachverleger sowie auf umfassende anwendungstechnische
Beratung, auch vor Ort. Die in den Systemen empfohlenen Richtrezepturen bieten gréBtmdgliche Gewahr fir eine
optimale Arbeit, entbinden jedoch den Verleger im Einzelfall nicht davon, die individuellen Umstande sorgféltig zu priifen
und zu bewerten. Im Zweifelsfall sollten vor der Ausflihrung Tests durchgefiihrt oder Silikal zu Rate gezogen werden. Die
Silikal-Fachverleger verfligen durch ihre langjahrige Erfahrung Uber ausreichende Kenntnis und Fertigkeit, auch auBer-
halb der hier beschriebenen Anwendungsgrenzen.

Es sollte grundsatzlich beachtet werden, dass in solchen Féllen Risiken bestehen. Silikal Gbernimmt keinerlei anwen-
dungsbedingte Garantien, die nicht ausdriicklich im Einzelfall schriftlich vereinbart wurden. Dies betrifft z. B. Umstande,
die Uber eine normale und allgemein tbliche Nutzung hinausgehen, oder Ausfiihrungen in Prospekten und sonstigen
Unterlagen, die ausschlieBlich beschreibenden Charakter haben. Es ist auch selbstverstandlich, dass durch das
Erstellen einer behérdlich vorgeschriebenen, ordnungsgemaBen Oberflache (z. B. Rutschhemmung auf Balkonen) nicht
grundsatzlich Unfalle auf dieser Flache verhindert werden kdnnen bzw. eine diesbezligliche Gewéhrleistung angenom-
men werden kann. Grundsétzlich gilt, dass auf der fertigen Flache beim Umgang mit Flissigkeiten, Reinigern usw.
Vorsicht geboten ist und im Zweifelsfall Silikal zu Rate gezogen werden muss. Gleiches gilt fir die Verwendung von
Materialien, die nicht von Silikal freigegeben wurden.

Es ist zu bedenken, dass eine Abdichtung (neben anderen Eigenschaften) in erster Linie das Bauteil oder die Flache
schiitzen soll und als VerschleiBschicht dient. VerschleiB, insbesondere bei rutschhemmenden Oberflachen, ist sub-
jektiv und von der Intensitat der Nutzung abhéngig, so dass oft eine absolute Lebensdauer nicht vorhergesagt werden
kann. Bei sachgeméaBer Behandlung und ordnungsgemaBer Pflege stellen Abdichtungen aus Reaktionsharzen in vielen
Fallen fir Jahre die beste und kostengtinstigste Losung dar. Silikal weist darauf hin, dass grundsétzlich auch alle aktuell
glltigen Normen und Vorschriften beachtet werden miissen, z. B. Sicherheits- und Umweltvorschriften, DIN-, ISO-,
EU-Normen sowie die Merkblatter und Richtlinien vom BEB (Bundesverband Estrich- und Beldge), Schutzrechte Dritter
und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Aktualisierung

Diese Technische Dokumentation befindet sich auch auf der Silikal Suisse-Internetseite unter www.silikal.de und wird
dort sténdig aktualisiert.
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PMMA-Hochleistungsabdichtungen
Anwendungsgebiete

Bilder oben:
Balkon- und
Dachabdichtungen

[

Flachdachabdichtung einer
Doppelgarage
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PMMA-Hochleistungsabdichtungen
Anwendungsgebiete

Wir schiitzen B6den und Bauten.

e,
.-

Abdichtung von Arbeitsfugen Abdichtung Waschanlage
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PMMA-Hochleistungsabdichtungen
Anwendungsgebiete

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Alle Bilder dieser Seite:
Terrassen-/Treppen-/
Balkonabdichtungen
und -beschichtungen
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PMMA-Hochleistungsabdichtungen
Anwendungsgebiete

Alle Bilder dieser Seite:
Abdichtungen von
Schwellenanschllissen und
Materiallibergédngen
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PMMA-Hochleistungsabdichtungen
Anwendungsgebiete

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Bewegungsfuge/Dilatationsfuge Bauteilanschluss/Flachenabdichtung

Rohrdurchflihrungen

Rohrdurchfiihrung und
Fugenabdichtung

Technische Dokumentation
Silikal Ausgabe HLA 3.01.A

B Ostring 23 63533 Mainhausen Januar 2020
. +49(0)6182/9235-0 ¢ +49 (0) 61 82/92 35-40

@ www.silikal.de @ mail@silikal.de




PMMA-Hochleistungsabdichtungen
Systemaufbauten

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Evtl. mit Quarzsand 0,7 — 1,2 mm abgestreut als mechanischer Schutz

Optional SILIKAL® Harz RF 6200 als Versiegelung

SILIKAL® Harz RU 320- oder SILIKAL® Harz RU 321-Membrane,
Schichtstarke mind. 2,0 mm,
in 2 Lagen, in Abhéngigkeit der Belastung

SILIKAL® Harz R 52 oder SILKAL Harz R 54 als Grundierung

Untergrund

Flachenabdichtung fur
erdberlihrte Bauwerke

Mit Quarzsand 0,7 — 1,2 mm im Uberschuss abgestreut
als Haftverbund fiir Fliesenkleber bzw. Estrich

SILIKAL® Harz RU 320 oder SILIKAL® Harz RU 321
als 2. Lage Membrane, Schichtstéarke 1,0 mm

SILIKAL® Harz RU 320 oder SILIKAL® Harz RU 321
als 1. Lage Membrane, Schichtstéarke 1,0 mm

SILIKAL® Harz R 52 oder SILIKAL® Harz R 54 als Grundierung

Untergrund

Flachenabdichtung unter
Fliesen/Platten und Estrich

SILIKAL® Harz RF 6200 oder SILIKAL® Harz R 82 als Versiegelung

Mit Color-Quarzsand 0,7 - 1,2 mm im Uberschuss abgestreut

SILIKAL® Harz RV 368-Membrane,
Schichtstarke ca. 1,0 - 2,0 mm

SILIKAL® Harz R 52 oder SILIKAL® Harz R 54 als Grundierung

Untergrund Begehbare, leicht elas-
tische Nutzbeschichtung
fUr Terrassen/Balkone

SILIKAL® Harz RF 6200 oder SILIKAL® Harz R 82 als Versiegelung

Mit Color-Quarzsand 0,7 - 1,2 mm abgestreut

SILIKAL® Harz RV 368 als 2. Lage Membrane,
Schichtstarke mind. 1,0 mm

SILIKAL® Tex-Gewebeeinlage als Verstarkung

SILIKAL® Harz RU 320 oder RU 321 als 1. Lage Membrane,
Schichtstarke mind. 1,0 mm Begehbare Abd|chtung/
SILIKAL® Harz R 52 oder SILIKAL® Harz R 54 als Grundierung Beschichtung auf
dynamisch rissgefahr-
deten Untergrinden fiir
Terrassen/Balkone

Untergrund

— i Zum Beispiel SILIKAL® Harz RU 320 oder SILIKAL® Harz RU 321
als Membrane; der weitere Aufbau ist situationsabhéngig

SILIKAL® Harz R 52, SILIKAL® Harz RU 380 oder
SILIKAL® RE 56 als Grundierung

SILIKAL® Porfil RE 40 als Feuchtigkeitssperre

Untergrund Systemaufbau bei hoher
rickwartiger belastender

Durchfeuchtung
Technische Dokumentation
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PMMA-Hochleistungsabdichtungen
Details

SILIKAL® Harz RU 320 oder SILIKAL® Harz RU 321 als 2. Lage Membrane

SILIKAL® Tex-Gewebeeinlage als Verstarkung

20 mm Dehnzone

SILIKAL® Harz RU 320/RU 321 als 1. Lage Membrane

SILIKAL® Harz R 52 als Grundierung

Untergrund

SILIKAL® Harz RU 320 oder SILIKAL® Harz RU 321
als 1. und 2. Lage Membrane

Dichtungsband SILIKAL® TK 180 zwischen 1. und 2. Lage

Fugenrundschnur

SILIKAL® Harz R 52 als Grundierung

PU-Hartschaumplatte

Untergrund

Mit Quarzsand 0,7 - 1,2 mm im Uberschuss abgestreut
als Haftverbund fiir folgende Beschichtung

SILIKAL® Harz RU 320 thix als 2. Lage Membrane

. SILIKAL® Tex-Gewebeeinlage als Verstarkung mit mind. 10 cm Schenkellange

SILIKAL® Harz RU 320 thix als 1. Lage Membrane

SILIKAL® Harz R 52 als Grundierung

Untergrund

SILIKAL® Harz RU 320 thix als 2. Lage Membrane

SILIKAL® Tex-Gewebeeinlage als Verstarkung mit mind. 10 cm Schenkellange

SILIKAL® Harz RU 320 thix als 1. Lage Membrane

SILIKAL® Harz R 52 als Grundierung

Untergrund

SILIKAL® Harz RU 320 thix als 2. Lage Membrane

SILIKAL® Tex-Gewebeeinlage als Verstarkung

SILIKAL® Harz RU 320 thix / SF als 1. Lage Membrane

SILIKAL® Harz R 59 als Grundierung

Untergrund

Silikal

B Ostring 23 63533 Mainhausen
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Wir schiitzen B6den und Bauten.

Riss mit dynamischer
Bewegung und aktiver
Wasserbelastung (kein
negativer Wasserdruck)

Bewegungs-/Dilatations-
fuge

Auf- und Abbordung/
Materialwechsel

Rohrdurchfiihrung

Anschluss Stahlstitze
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SILIKAL® Harz R 52

Reaktive, mittelviskose Grundierung fiir zementdse Untergriinde

Wir schiitzen B6den und Bauten.

SILIKAL® Harz R 52 ist ein mittelviskoses, transparentes, I6semittelfreies 2-Komponenten-Methacrylatharz, das nach
Harterzugabe auch bei tiefen Temperaturen schnell aushértet. Durch die erhdhte Viskositat ist SILIKAL® Harz R 52 im
Vergleich zu SILIKAL® Harz R 51 besser zur Grundierung senkrechter und saugender Untergriinde mit ausreichender
Festigkeit geeignet.

Anwendung

SILIKAL® Harz R 52 wird als Haftgrundierung auf Beton und Zementuntergriinden verwendet. Im Vergleich zu
SILIKAL® Harz R 51 wird durch die hohere Viskositét ein dickerer und geschlossener Grundierfilm erreicht.

Verarbeitungshinweise
Eine Untergrundvorbehandlung ist nach erfolgter Beurteilung des Untergrundes in der Regel notwendig.

Die erforderliche Hartermenge muss der jeweiligen Objekttemperatur angepasst werden. Genaue Angaben dazu sind
der Tabelle ,Harterdosierung“ zu entnehmen.

Die angegebene Menge an Harterpulver sollte nicht unterschritten werden, da bei Unterdosierung die Aushartung
gefahrdet ist. Ferner muss auch die Uberdosierung des Harterpulvers vermieden werden, da dies ebenfalls zu gravie-
renden Aushéartungsstérungen fihrt.

Um die Topfzeiten, innerhalb deren gutes Eindringen in den Untergrund gewéhrleistet ist, einhalten zu kdnnen,
sollten angemessene Ansatzmengen gewahlt werden. Das Material muss unmittelbar nach dem L&sevorgang des
Harterpulvers in der Harzkomponente verarbeitet werden.

SILIKAL® Harz R 52 ist gleichmaBig und pfutzenfrei mittels Farbrolle bzw. Pinsel aufzutragen. Bei Verwendung von
Gummischiebern ist in jedem Falle mit der Farbrolle nachzuwalzen. Matte, stark saugende Stellen sind vor der
Erh&rtung bis zum Porenschluss nass-in-nass nachzugrundieren. Der Harzverbrauch liegt bei ca. 0,4 kg/m2.

In die frische Grundierung kann feuergetrockneter Quarzsand der Kérnung 0,7 — 1,2 mm offen eingestreut werden.
Vor einer weiteren Uberbeschichtung muss SILIKAL® Harz R 52 vollstandig ausgehartet sein.

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fiir
(Gewichts-%) 10-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Harz R 52 100 % | 10 kg 10 Ltr.
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 10 kg ‘ 10 Ltr.
400 g/m?
2 SILIKAL® Harterpulver 2 -6 % Menge geméaB Tabelle 200 -600 g
bez. auf Pos. 1 sHarterdosierung”

Technische Dokumentation
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SILIKAL® Harz R 52

Reaktive, mittelviskose Grundierung fiir zementdse Untergriinde

Kenndaten von R 52 im Lieferzustand

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Viskositat bei +20 °C DIN 53 015 270-330mPa - s
Auslaufzeit bei +20 °C, 4 mm DIN 53 211 47 - 53 sec.
Dichte D, DIN 51 757 0,98 g/cm?
Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C
Verarbeitungszeit bei +20 °C ca. 12 min.

(100 g, 3 Gew.-% Harterpulver)
Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Kenndaten von R 52 im geharteten Zustand

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Rohdichte DIN 53 479 1,16 g/cm?®
ReiBdehnung DIN 53 455 7%
Shore-D DIN 53 505 70 - 80 Einheiten
Wasseraufnahme, 4 Tage DIN 53 495 125 mg (50 - 50 - 4 mm)
Wasserdampfdurchlassigkeit DIN 53 122 1,05 10" g/cm - h - Pa
Harterdosierung
Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * ca. min. ca. min.
+5 °C 6,0 15 50

+10 °C 5,0 15 40

+20 °C 3,0 12 35

+30 °C 2,0 12 30

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.

> Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver” zu entnehmen.

q3

SILIKAL GmbH - Ostring 23 - 63533 Mainhausen
10"
R 52 - 001
DIN EN 13813:2003-01
Kunstharzestrich/-beschichtung fiir die Anwendung in Gebduden.
EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
(Aufbauten gemaB Technischer Information).
Brandverhalten E

Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchlassigkeit NPD 2
VerschleiBwiderstand AR13
Haftzugfestigkeit B1,5
Schlagfestigkeit IR4
Trittschallisolierung NPD 2
Schallabsorption NPD 2
Warmedammung NPD 2
Chemische Bestéandigkeit NPD 2
-2
Mitgeltende Unterlagen Datenblatt
SILIKAL® Additiv ZA SILIKAL® Additiv ZA
SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver
Allgemeine Verarbeitungshinweise AVH
Der Untergrund DUG
Schutz- und Sicherheitshinweise SUS
Lagerung und Transport LUT
Silikal
B Ostring 23 63533 Mainhausen

. +49(0)6182/9235-0 & +49 (0) 61 82/92 35-40
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CE-Kennzeichnung

Die DIN EN 13 813 ,,Estrichmortel, Estrichmassen und
Estriche — Eigenschaften und Anforderungen® (Jan. 2003)
legt Anforderungen an Estrichmortel fest, die fur Fuss-
bodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden.
Kunststoffbeschichtungen und -versiegelungen werden
auch von dieser Norm erfasst. Produkte, die der 0.g. Norm
entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

" Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
2 NPD = No performance determined; Kennwert nicht festgelegt
3 Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag

Technische Dokumentation
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SILIKAL® Harz R 54

Reaktive, niedrigviskose Beton-Grundierung

Wir schiitzen B6den und Bauten.

SILIKAL® Harz R 54 ist ein niedrigviskoses, transparentes, |6semittelfreies 2-Komponenten Methacrylatharz mit gutem
Eindringvermdgen und mit optimierter Haftung auch auf matt-feuchtem Beton.

Anwendung
SILIKAL® Harz R 54 wird als Haftgrundierung auf Beton- und Zementuntergriinden verwendet.

Verarbeitungshinweise

Eine Untergrundvorbehandlung ist nach erfolgter Beurteilung des Untergrundes in der Regel notwendig. Hierzu gehdrt
ausreichende Untergrundfestigkeit >25 N/mmg?, staubfrei, frei von Verschmutzungen und Zementschlamme.

Die erforderliche Hartermenge muss der jeweiligen Objekttemperatur und der Anwendungsart angepasst werden.
Genaue Angaben dazu sind aus der Tabelle ,,Harterdosierung“ zu entnehmen.

Die angegebene Menge an Harterpulver sollte nicht unterschritten werden, da bei Unterdosierung die Aushartung
gefahrdet ist. Ferner muss auch die Uberdosierung des Harterpulvers vermieden werden, da auch dies zu gravierenden
Aushértungsstérungen flhrt.

Um die Topfzeiten, innerhalb derer gutes Eindringen in den Untergrund gewéhrleistet ist, einhalten zu kénnen,

sollten angemessene Ansatzmengen gewéahlt werden. Das Material muss unmittelbar nach dem L&sevorgang des
Harterpulvers in der Harzkomponente verarbeitet werden. Soll das Material auf matt-feuchte Untergriinde aufgebracht
werden, muss 0,3 Gewichts-% SILIKAL® Additiv M, bezogen auf die Harzmenge, zugesetzt werden. Die Zugabe des
SILIKAL® Additiv M darf erst unmittelbar vor der Applikation erfolgen. Auf dem zu beschichtenden Untergrund darf
keinesfalls ein sichtbarer Wasserfilm vorhanden sein!

SILIKAL® Harz R 54 ist gleichm&Big und pfltzenfrei mittels Farbroller bzw. Pinsel aufzutragen. Bei Verwendung von
Gummischiebern ist in jedem Falle mit dem Farbroller nachzuwalzen. Matte, stark saugende Stellen sind vor der
Erh&rtung bis zum Porenschluss nass-in-nass nachzugrundieren. Der Harzverbrauch liegt bei ca. 0,4 bis 0,5 kg/m?.

In die frische Grundierung kann feuergetrockneter Quarzsand der Kérnung 0,7 — 1,2 mm offen eingestreut werden.
Auf matt-feuchten Untergriinden darf die erste Grundierungsschicht nicht abgestreut werden. Ggfs. ist eine zweite
Grundierungsschicht aufzubrinden, die dann abgestreut werden kann.

Vor einer weiteren Uberbeschichtung mit der Hauptschicht muss SILIKAL® Harz R 54 vollsténdig ausgehértet sein.

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fiir
(Gewichts-%) 10-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Harz R 54 100 % | 10 kg 10 Ltr.

gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 10 kg 10 Ltr.
400 - 500 g/m?

2 SILIKAL® Harterpulver 1-3,5% Menge geméaB Tabellen 100-350¢
bez. auf Pos. 1 »Harterdosierung”

Kenndaten von R 54 im Lieferzustand

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Auslaufzeit bei +20 °C, 4 mm DIN 53 211 34 - 40 sec.
Dichte D, EN ISO 2811-2 0,98 g/cm?
Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C

Verarbeitungszeit bei +20 °C

(100 g, 1,5 Gew.-% Harterpulver) WO Lk

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Technische Dokumentation

Ausgabe HLA 3.01.A Silikal

Januar 2020 5= Ostring 23 63533 Mainhausen
Datenblatt SILIKAL® R 54 \ +49(0)6182/9235-0 « +49 (0) 61 82/ 92 35-40
Seite 1 of 2 @ www.silikal.de @ mail@silikal.de




SILIKAL® Harz R 54

Reaktive, niedrigviskose Beton-Grundierung

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Kenndaten von R 54 im geharteten Zustand
Messmethode Ca.-Wert

Eigenschaft

Rohdichte

ReiBdehnung

Shore-D

Wasseraufnahme, 4 Tage

Wasserdampfdurchlassigkeit

Harterdosierung

Temperatur Harterpulver
Gew.-% *
+5 °C 2,5

+10 °C 2,0
+15 °C 2,0
+20 °C 1,5
+25 °C 1,5
+30 °C 1,0

DIN 53 479
DIN 53 455
ISO 868

DIN 53 495
DIN 53 122

Topfzeit
ca. min.

14-16
12-14
10-12
10-12
8-10
8-10

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.
& Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver® zu entnehmen.

Harterdosierung in Verbindung mit 0,3 Gew.-% Additiv M *

fur matt-feuchte Untergriinde

Temperatur Harterpulver
Gew.-% *

+5 °C 3,5
+10 °C 3,0
+15 °C 3,0
+20 °C 2,5
+25 °C 2,5
+30 °C 2,0

Topfzeit
ca. min.

14-16
12-14
10-12
10-12
8-10
8-10

1,16 g/cm?

7%

70 - 80 Einheiten

150 mg (50 - 50 - 4 mm)
1,05-10"" g/cm - h - Pa

Hartezeit
ca. min.
50-60
45 -55
40-50
35-45
30-40
30-40

Hartezeit
ca. min.
50-60
45 - 55
40-50
35-45
30-40
30-40

* Die Menge an Harterpulver und Additiv M wird immer auf die Harzmenge bezogen.
o> Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver* zu entnehmen.

q3

SILIKAL GmbH - Ostring 23 - 63533 Mainhausen

10"
R 54 - 001
DIN EN 13813:2003-01

Kunstharzestrich/-beschichtung fiir die Anwendung in Gebauden.

EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
(Aufbauten gemaB Technischer Information).

Brandverhalten R

Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchlassigkeit NPD 2
VerschleiBwiderstand AR13
Haftzugfestigkeit B1,5
Schlagfestigkeit IR4
Trittschallisolierung NPD 2
Schallabsorption NPD 2
Warmedammung NPD 2
Chemische Bestandigkeit NPD 2
-
Mitgeltende Unterlagen Datenblatt
SILIKAL® Additiv M SILIKAL® Additiv M
SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver
Allgemeine Verarbeitungshinweise AVH
Der Untergrund DUG
Schutz- und Sicherheitshinweise SUS
Lagerung und Transport LUT
Silikal
B Ostring 23 63533 Mainhausen
. +49(0)6182/9235-0 « +49 (0) 61 82 /92 35-40
@ www.silikal.de @ mail@silikal.de

CE-Kennzeichnung

Die DIN EN 13 813 ,,Estrichmortel, Estrichmassen und
Estriche — Eigenschaften und Anforderungen® (Jan. 2003)
legt Anforderungen an Estrichmortel fest, die flr Fuss-
bodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden.
Kunststoffbeschichtungen und -versiegelungen werden
auch von dieser Norm erfasst. Produkte, die der 0.g. Norm
entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

" Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

2 NPD = No performance determined; Kennwert nicht festgelegt
2 Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag

Technische Dokumentation
Ausgabe HLA 3.01.A

Januar 2020

Datenblatt SILIKAL® R 54
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SILIKAL® Harz R 59

Reaktive, hochviskose Grundierung fiir metallische Untergriinde

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Eigenschaften
e Grundierung mit sehr guter Haftung auf vielen Metallen
¢ Schnelle Aushértung auch bei tiefen Temperaturen

Anwendung

SILIKAL® Harz R 59 ist ein niedrigviskoses, I0semittelfreies 2-Komponenten Methacrylatharz mit sehr guter Haftung
auf Metallen wie z.B. Schwarzstahl, Edelstahl (V2A), Aluminium sowie feuerverzinktem Blech und anderen
nicht-saugenden Untergriinde. Generell sind Aushartungs- und Haftproben durchzufihren.

Verarbeitungshinweise

Die zu grundierenden Flachen miissen trocken, fest und tragfahig sowie frei von Staub, Olen und Fetten und anderen
als Trennlage wirkenden Schichten sein. Stahluntergrinde missen entrostet und nach SA 2 72 gemaB DIN 55929 vor-
bereitet werden. Nichteisenmetalle werden gereinigt und durch Anschleifen oder Anstrahlen vorbereitet.

Die erforderliche Hartermenge muss der jeweiligen Objekttemperatur angepasst werden. Genaue Angaben dazu sind
aus der Tabelle ,Harterdosierung” zu entnehmen.

Die angegebene Menge an Harterpulver sollte nicht unterschritten werden, da bei Unterdosierung die Aushartung
geféhrdet ist. Ferner muss auch die Uberdosierung des Harterpulvers vermieden werden, da auch dies zu gravierenden
Aushéartungsstérungen fihrt.

Das Material muss unmittelbar nach dem Losevorgang des Hérterpulvers in der Harzkomponente verarbeitet werden.
Mischzeit ca. 3 Minuten.

Vor einer weiteren Uberbeschichtung mit nachfolgenden MMA-Systemen muss die SILIKAL® Harz R 59 Grundierung
vollstandig ausgehértet sein.

Die Verarbeitung erfolgt mit einer kurzflorigen |6semittelbesténdigen Farbwalze.

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fiir
(Gewichts-%) 10-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Harz R 59 100 % | 10 kg 10 Ltr.
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 10 kg ‘ 10 Ltr.
ca. 300 - 400 g/m?
2 SILIKAL® Harterpulver 1-5 % Menge gemaB Tabelle 100 -500 g
bez. auf Pos. 1 »Harterdosierung”

Technische Dokumentation

Ausgabe HLA 3.01.A Silikal

Januar 2020 B} Ostring 23 63533 Mainhausen
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SILIKAL® Harz R 59

Reaktive, hochviskose Grundierung fiir metallische Untergriinde

Kenndaten von R 59 im Lieferzustand

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Viskositat 800 - 900 mPas
Dichte D, EN ISO 2811-2 0,99 g/cm?
Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C
Verarbeitungszeit bei +20 °C 10 = 12 min.

(100 g, 2 Gew.-% Harterpulver)
Verarbeitungstemperatur

0 °C bis +30 °C

Harterdosierung
Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * (Material- (Untergrund-
temperatur) temperatur)
ca. min. ca. min.
+0 °C 5,0 14 -16 50 -60
+10 °C 4,0 12-14 45 - 55
+20 °C 2,0 10-12 35 -45
+30 °C 1,0 8-10 30-40

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.

> Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver” zu entnehmen.

Geratereinigung

Die Arbeitsgerate konnen unmittelbar nach dem Einsatz mit Ethylacetat oder SILIKAL® MMA-Reiniger gereinigt werden.

Sicherheitshinweis

SILIKAL® Harz R 59 im Lieferzustand ist leicht entziindlich. Bitte entnehmen sie die Hinweise zum sicheren Umgang mit

dem Material dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

q3

SILIKAL GmbH - Ostring 23 - 63533 Mainhausen
10"
R 59 - 001
DIN EN 13813:2003-01
Kunstharzestrich/-beschichtung fiir die Anwendung in Gebauden.
EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
(Aufbauten gemaB Technischer Information).
Brandverhalten R
Freisetzung korrosiver Substanzen SR

Wasserdurchlassigkeit NPD 2
VerschleiBwiderstand AR13
Haftzugfestigkeit B1,5
Schlagfestigkeit IR4
Trittschallisolierung NPD 2
Schallabsorption NPD 2
Warmedammung NPD 2
Chemische Besténdigkeit NPD 2
)
Mitgeltende Unterlagen Datenblatt
SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver
Allgemeine Verarbeitungshinweise AVH
Der Untergrund DUG
Schutz- und Sicherheitshinweise SuUS
Lagerung und Transport LUT

Silikal
B Ostring 23 63533 Mainhausen

. +49(0)6182/9235-0 & +49 (0) 61 82/92 35-40
@ www.silikal.de @ mail@silikal.de

CE-Kennzeichnung

Die DIN EN 13 813 ,,Estrichmortel, Estrichmassen und
Estriche — Eigenschaften und Anforderungen“ (Jan. 2003)
legt Anforderungen an Estrichmortel fest, die flr Fuss-
bodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden.
Kunststoffbeschichtungen und -versiegelungen werden
auch von dieser Norm erfasst. Produkte, die der 0.g. Norm
entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

" Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde

2 NPD = No performance determined; Kennwert nicht festgelegt
2 Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag

Technische Dokumentation
Ausgabe HLA 3.01.A

Januar 2020

Datenblatt SILIKAL® R 59
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SILIKAL® Harz RU 380

Reaktive, mittelviskose Grundierung fiir saugende und =
nicht saugende Untergriinde/Diinnbeschichtung Vi schiizen Boden und baten

Eigenschaften

e Grundierung mit sehr guter Haftung auf saugenden (Beton, Zementestrich) und nicht saugenden Untergriinden
(Fliesen und Metalle)

e Schnelle Aushartung auch bei tiefen Temperaturen

¢ Harz zum Aufbau einer Diinnbeschichtung

Anwendungsgebiete

SILIKAL® Harz RU 380 ist ein mittelviskoses, I6semittelfreies 2-Komponenten Methacrylatharzsystem mit sehr guter
Haftung auf Metallen wie z. B. Schwarzstahl, Edelstahl (V2A), Aluminium sowie feuerverzinktem Blech und anderen
nicht-saugenden Untergriinden. Generell sind Aushértungs- und Haftproben durchzufihren.

Verarbeitungshinweise

Eine Untergrundvorbehandlung ist nach erfolgter Beurteilung des Untergrundes in der Regel notwendig. Die Flachen
miissen trocken, fest und tragfahig sowie frei von Staub, Olen und Fetten und anderen als Trennlage wirken-

den Substanzen sein. Stahluntergriinde missen entrostet und nach SA 2%2 gemaB DIN 55929 vorbereitet werden.
Nichteisenmetalle werden gereinigt und durch Anschleifen oder Anstrahlen vorbereitet.

Die erforderliche Hartermenge muss der jeweiligen Objekttemperatur angepasst werden. Genaue Angaben dazu sind
der Tabelle ,,Harterdosierung“ zu entnehmen.

Die angegebene Menge an Harterpulver sollte nicht unterschritten werden, da bei Unterdosierung die Aushartung
gefahrdet ist. Ferner muss auch eine Uberdosierung des Harterpulvers vermieden werden, da dies ebenfalls zu gravie-
renden Aushéartungsstérungen fihrt.

Das Material muss unmittelbar nach dem L&sevorgang des Harterpulvers in der Harzkomponente verarbeitet werden.
Die Mischzeit betragt ca. 2 Minuten.

Vor einer weiteren Uberarbeitung mit nachfolgenden MMA-Systemen muss die SILIKAL® Harz RU 380-Grundierung
vollstdndig ausgehértet sein.

Die Verarbeitung erfolgt mit einer kurzflorigen I16semittelbestandigen Farbwalze. Fir die Applikation von SILIKAL® Harz
RU 380 als Diinnbeschichtung empfehlen wir die Verwendung von kurzflorigen Mohair-Plischwalzen.

Besonderer Hinweis:

SILIKAL® Harz RU 380 erreicht seine physikalischen Endeigenschaften hinsichtlich Druckfestigkeit, Endhaftung etc.
durch eine gegebenenfalls mehrstiindige Nachreaktion.

1. Grundierung
(Verwendung in den Systemen A — D)

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fiir
(Gewichts-%) 10-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Harz RU 380 100 % | 10 kg 10 Ltr.
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 10 kg ‘ 10 Ltr.
ca. 300 - 400 g/m?
2 SILIKAL® Harterpulver 1-3 % Menge gemaB Tabelle 100-300g
bez. auf Pos. 1 »,Harterdosierung”

2. Diinnbeschichtung
(Verwendung im System A)

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung ‘ Ansatz fiir
(Gewichts-%) 10-Liter-Eimer

1 SILIKAL® Harz RU 380 65,0 % | 65kg | 65Ltr

2 SILIKAL® Fillistoff QM 30,0 % | 30kg |ca.08Ltr

3 SILIKAL® Pigment 50 % | 05kg |

gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: ca. 9,8 kg | ca. 7,3 Ltr.
ca. 500 - 600 g/m?

4 SILIKAL® Harterpulver 1-3 % Menge geméaB Tabelle 65-195¢g

bez. auf Pos. 1 »Harterdosierung”

Die Diinnbeschichtung kann im noch frischen Zustand mit Farbchips, Natursand oder Farbsand abgestreut werden.
Nach dem Ausharten des SILIKAL® Harz RU 380 kann eine geeignete Versiegelung aufgebracht werden.

Bei der Verwendung als unifarbene Glattbeschichtung empfehlen wir zum Zweck der besseren Sauberhaltung und
zur Erhéhung der mechanischen Stabilitét (Kratzfestigkeit) der Diinnbeschichtung die Versiegelung mit transparentem
SILIKAL® Harz R 82!

Technische Dokumentation

Ausgabe HLA 3.01.A Silikal
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SILIKAL® Harz RU 380

Reaktive, mittelviskose Grundierung fiir saugende und
nicht saugende Untergriinde/Diinnbeschichtung

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Kenndaten von RU 380 im Lieferzustand

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Viskositat 180-250 mPa - s
Dichte D, EN ISO 2811-2 0,99 g/cm?
Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C
Verarbeitungszeit bei +20 °C 12 — 14 min.

(100 g, 1,5 Gew.-% Harterpulver)

Verarbeitungstemperatur 0 °C bis +30 °C

Harterdosierung
Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * (Material- (Untergrund-
temperatur) temperatur)
ca. min. ca. min.
+0 °C 3,0 32 - 36 50 -60
+10 °C 2,0 18 - 22 45 - 55
+20 °C 1,5 12-14 35-45
+30 °C 1,0 10-12 30-40

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.

& Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver® zu entnehmen.

Geratereinigung

Die Arbeitsgerdte konnen unmittelbar nach dem Einsatz mit Ethylacetat oder SILIKAL® MMA-Reiniger gereinigt werden.

Sicherheitshinweis

SILIKAL® Harz RU 380 im Lieferzustand ist leicht entziindlich. Bitte entnehmen sie die Hinweise zum sicheren Umgang

mit dem Material dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

CE-Kennzeichnung

Die DIN EN 13 813 ,,Estrichmortel, Estrichmassen und
Estriche — Eigenschaften und Anforderungen* (Jan. 2003)
legt Anforderungen an Estrichmértel fest, die fiir Fuss-
bodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden.
Kunststoffbeschichtungen und -versiegelungen werden

q3

SILIKAL GmbH - Ostring 23 - 63533 Mainhausen
10"
RU 380 - 001
DIN EN 13813:2003-01
Kunstharzestrich/-beschichtung fiir die Anwendung in Gebauden.
EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
(Aufbauten gemaB Technischer Information).

auch von dieser Norm erfasst. Produkte, die der 0.g. Norm Brandverhalten E,
. . . Freisetzung korrosiver Substanzen SR

entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen. Wasserdurchiassigkeit NPD 2

" Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde xear:;:hlefgisvtviidke;';tand SF: 153,

2 NPD = No performance determined; Kennwert nicht festgelegt Schlalé?estiggkeit R 4'

3 Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag N e
Trittschallisolierung NPD 2
Schallabsorption NPD 2
Warmedammung NPD 2
Chemische Bestéandigkeit NPD 2

Silikal
B Ostring 23 63533 Mainhausen

. +49(0)6182/9235-0 & +49 (0) 61 82/92 35-40
@ www.silikal.de @ mail@silikal.de
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SILIKAL® Harz RU 320 pigmentiert/thix

Hochflexibles Reaktionsharz fiir Abdichtungen

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Produktbeschreibung

SILIKAL® Harz RU 320 pigmentiert ist ein polyurethanmodifiziertes, selbstverlaufendes Methacrylatharzsystem, das sich
zur Herstellung wasserdichter Membranen auf verschiedensten Untergriinden eignet. In der Einstellung SILIKAL® Harz
RU 320 thix kénnen auch aufgehende Flachen oder Flachen mit sehr starker Neigung beschichtet werden.

Eigenschaften

— hochflexibel

— hohe Rissuberbrickung

— sehr gute Verarbeitbarkeit

— Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen
— sehr gute Zwischenlagenhaftung

— schnell Gberarbeitbar

Anwendung

SILIKAL® Harz RU 320 pigmentiert/thix ist ein urethanmodifiziertes mittelviskoses bzw. thixotropes Membranharz auf
Basis eines Arylatharzes. SILIKAL® Harz RU 320 pigmentiert/thix wird vorgefillt und pigmentiert ausgeliefert. Durch die
Zugabe des SILIKAL® Harterpulvers wird die Aushartung gestartet.

Das ordnungsgemaB ausgehartete SILIKAL® Harz RU 320 pigmentiert/thix ergibt eine hochflexible, rissliberbriickende
Membranlage, die ihre Flexibilitdt auch bei sehr tiefen Temperaturen beibehélt.

SILIKAL® Harz RU 320 pigmentiert/thix kann im Temperaturbereich von 0°C bis +30°C verarbeitet werden. Durch Zu-
gabe des Beschleunigers (SILIKAL® Additiv ZA) kann die Verarbeitung auch im Bereich von 0 °C bis -10°C stattfinden.

Untergrundvorbereitung

Die zu beschichtende Flache muss fest, trocken, staub-, fett- und &lfrei sowie tragféhig sein. Eine Oberflachenvor-
bereitung zementdser Substrate kann z. B. durch Kugelstrahlen erfolgen. Vor dem Aufbringen des SILIKAL® Harzes

RU 320 pigmentiert/thix ist immer eine dem Substrat angepasste Grundierung notwendig, die ggf. lose mit Quarzsand
0,7 — 1,2 mm eingestreut sein kann. Zur Verarbeitung der Grundierung sind die entsprechenden Produktdatenblatter zu
beachten.

Vor der Verarbeitung ist das Liefergebinde sorgféltig aufzuriihren, um eine gleichméBige Verteilung des Paraffins zu
erreichen und damit die sichere Hartung des Materials zu gewé&hrleisten. Die Zugabemenge des Silikal Harterpulvers ist
temperaturabhéngig. Die entsprechenden Werte entnehmen Sie bitte der Tabelle ,,Harterdosierung®.

Bei Temperaturen unter 0°C ist zusétzlich das SILIKAL® Additiv ZA zuzugeben. Das Technische Datenblatt ,,SILIKAL®
Additiv ZA“ ist zu beachten.

Richtrezeptur und Standardansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz
(Gewichts-%)
1 SILIKAL® Harz RU 320 100 % 10 kg
pigmentiert/thix
Gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 10 kg
1,3 kg/m? per mm Dicke
2 SILIKAL® Harterpulver 1 -6%, Menge geméaB Tabelle 100 - 600 g
bez. auf Pos. 1 »,Harterdosierung“

Kenndaten von RU 320 pigmentiert/thix im Lieferzustand

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert

Viskositét bei +20 °C (RU 320 pigmentiert) DIN 53 015 2.000 - 3.000 mPa-s

Viskositét bei +20 °C (RU 320 thix) Past6s

Dichte D,?° (RU 320 pigmentiert) DIN 51 757 1,13 g/cm?

Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C

Verarbeitungszeit bei +20 °C Ca. 15 min

(100 g, 2 Gew.-% Harterpulver) ’ ’

Verarbeitungstemperatur 0 °C bis +30 °C

(Untergrundtemperatur) -10 °C bis 0 °C mit SILIKAL® Additiv ZA
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SILIKAL® Harz RU 320 pigmentiert/thix

Hochflexibles Reaktionsharz fiir Abdichtungen

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Kenndaten von RU 320 pigmentiert/thix im gehérteten Zustand

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Haftzugfestigkeit EN ISO 527 >2 N/mm?
Bruchspannung EN ISO 527 3,3 N/mm?
Rissuiberbriickung 1,55 mm
Bruchdehnung EN ISO 527 157 %
Harterdosierung
Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * Ca. min Ca. min
0°C 6,0 20 80

+10 °C 4,0 15 60

+20 °C 2,0 15 60

+30 °C 1,0 8 40

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.
&= Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation SILIKAL® Harterpulver zu entnehmen.

Sicherheitshinweise
Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung (Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen. Vermeiden Sie Augen-
und Hautkontakt. Fir weitere Informationen beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform
¢ 10 Kg-Eimer
¢ 20 Kg-Eimer

Lagerfahigkeit

Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kiihler (< 25 °C), frostfreier und trockener Lagerung 6 Monate.
Die optimale Lagertemperatur betragt +15 °C bis +20 °C.

Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen!

Kennzeichnung
Giscode: RMA 10

Harz: Xi Reizend

Entsorgung
Vollsténdig erhédrtetes Material kann Uber den Hausmll entsorgt werden.

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Flussiges Material als Farbabfalle, welche Lésemittel oder anderweitige gefahrliche Stoffe enthalten, entsorgen
(EAK 080111).

- >

Mitgeltende Unterlagen Datenblatt

SILIKAL® Additiv ZA SILIKAL® Additiv ZA

SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver

Allgemeine Verarbeitungshinweise AVH

Der Untergrund DUG

Fullstoffe und Pigmente FUP

Chemische Bestandigkeit CBK

Schutz- und Sicherheitshinweise SUS

Lagerung und Transport LUT

Allgemeine Reinigungshinweise ARH
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SILIKAL® Harz RU 321 pigmentiert

Hochflexibles Membranharz

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Produktbeschreibung

SILIKAL® Harz RU 321 pigmentiert ist ein polyurethanmodifiziertes, selbstverlaufendes Methacrylatharzsystem, das sich
zur Herstellung wasserdichter Membranen auf verschiedensten Untergriinden eignet.

Eigenschaften

— hochflexibel

— hohe Rissuberbrickung

— sehr gute Verarbeitbarkeit

— Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen
— sehr gute Zwischenlagenhaftung

— schnell Gberarbeitbar

Anwendung

SILIKAL® Harz RU 321 pigmentiert ist ein urethanmodifiziertes Membranharz auf Basis eines Arylatharzes. SILIKAL®
Harz RU 321 pigmentiert wird vorgefillt und pigmentiert ausgeliefert. Durch die Zugabe des SILIKAL® Harterpulvers
wird die Aushértung gestartet.

Das ordnungsgemaB ausgehartete SILIKAL® Harz RU 321 pigmentiert ergibt eine hochflexible, risstiberbriickende
Membranlage, die ihre Flexibilitdt auch bei sehr tiefen Temperaturen beibehélt.

SILIKAL® Harz RU 321 pigmentiert kann im Temperaturbereich von 0°C bis +35 °C verarbeitet werden. Die Verarbeitung
kann mit einer Rolle oder der Kelle erfolgen. Die Schichtstarke sollte dabei je Auftrag bei ca. 1 mm liegen. Wie empfeh-
len einen Aufbau in 2 Schichten, um Fehlstellen zu vermeiden. Durch Zugabe des Beschleunigers (SILIKAL® Additiv ZA)
kann die Verarbeitung auch im Bereich von 0 °C bis -10°C stattfinden.

Untergrundvorbereitung

Die zu beschichtende Flache muss fest, trocken, staub-, fett- und &lfrei sowie tragféhig sein. Eine Oberflachenvor-
bereitung zementdser Substrate kann z.B. durch Kugelstrahlen erfolgen. Vor dem Aufbringen des SILIKAL® Harzes

RU 321 pigmentiert ist immer eine dem Substrat angepasste Grundierung notwendig, die ggf. lose mit Quarzsand

0,7 — 1,2 mm eingestreut sein kann. Zur Verarbeitung der Grundierung sind die entsprechenden Produktdatenblatter zu
beachten.

Vor der Verarbeitung ist das Liefergebinde sorgféltig aufzuriihren, um eine gleichméaBige Verteilung des Paraffins zu
erreichen und damit die sichere Hartung des Materials zu gewé&hrleisten. Die Zugabemenge des Silikal Harterpulvers ist
temperaturabhéngig. Die entsprechenden Werte entnehmen Sie bitte der Tabelle ,,Harterdosierung®.

Bei Temperaturen unter 0°C ist zusétzlich das SILIKAL® Additiv ZA zuzugeben. Das Technische Datenblatt ,,SILIKAL®
Additiv ZA“ ist zu beachten.

Richtrezeptur und Standardansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz
(Gewichts-%)
1 SILIKAL® Harz RU 321 100% 10 kg
pigmentiert
Gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 10 kg
1,6 kg/m? per mm Dicke
2 SILIKAL® Harterpulver 1 -6 %, Menge geméaB Tabelle 100 - 600 g
bez. auf Pos. 1 »,Harterdosierung“

Kenndaten von RU 321 pigmentiert im Lieferzustand

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert

Viskositat bei +20 °C DIN 53 015 4.000 - 5.000 mPa-s

Dichte D, DIN 51 757 1,65 g/cm?

Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C

Verarbeitungszeit bei +20 °C Ca. 15 min

(100 g, 2 Gew.-% Harterpulver) ’ ’

Verarbeitungstemperatur 0 °C bis +35 °C

(Untergrundtemperatur) -10 °C bis 0 °C mit SILIKAL® Additiv ZA
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SILIKAL® Harz RU 321 pigmentiert

Hochflexibles Membranharz

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Kenndaten von RU 321 pigmentiert im geharteten Zustand

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Haftzugfestigkeit EN ISO 527 >1,5 N/mm?
Bruchspannung EN ISO 527 2 N/mm?
Bruchdehnung EN ISO 527 200 %
Harterdosierung
Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * Ca. min Ca. min
0°C 6,0 20 80
+10 °C 4,0 15 60
+20 °C 2,0 15 60
+30 °C 1,0 8 40
+35 °C 1,0 7 35

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.
2> Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation SILIKAL® Harterpulver zu entnehmen.

Sicherheitshinweise

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung (Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen. Vermeiden Sie Augen-
und Hautkontakt. Fir weitere Informationen beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform
¢ 10 Kg-Eimer
* 20 Kg-Eimer

Lagerfahigkeit

Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kuhler (< 25 °C), frostfreier und trockener Lagerung 6 Monate.
Die optimale Lagertemperatur betragt +15 °C bis +20 °C.

Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen!

Kennzeichnung
Giscode: RMA 10
Harz: GHS 02, GHS 07

Entsorgung
Vollsténdig erhartetes Material kann tUber den Hausmll entsorgt werden.
Restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Flissiges Material als Farbabfélle, welche Lésemittel oder anderweitige geféhrliche Stoffe enthalten, entsorgen
(EAK 070208%).

N>

Mitgeltende Unterlagen Datenblatt

SILIKAL® Additiv ZA SILIKAL® Additiv ZA

SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver

Allgemeine Verarbeitungshinweise AVH

Der Untergrund DUG

Fillstoffe und Pigmente FUP

Chemische Bestandigkeit CBK

Schutz- und Sicherheitshinweise SuUS

Lagerung und Transport LUT

Allgemeine Reinigungshinweise ARH
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SILIKAL® Harz RV 368

Reaktives, kalteflexibles, schlagzéhes Harz fiir Verlaufsheschichtungen

Wir schiitzen B6den und Bauten.

SILIKAL® Harz RV 368 ist ein I6semittelfreies, 2-Komponenten-Methacrylatharz von hoher Schlagzahigkeit

und Kalteflexibilitat, das sich aufgrund seiner hochmolekularen Struktur hervorragend fiir schwerbeanspruchte
Dickbeschichtungen (selbstverlaufend) iberwiegend im AuBenbereich oder fur Kihlh&user eignet. Beschichtungen aus
SILIKAL® Harz RV 368 sind gleichfalls rissiberbriickend und dauerelastisch.

SILIKAL® Harz RV 368 zeichnet sich durch eine hervorragende Schlagzahigkeit aus. Die hohe Elastizitadt gewéhrlei-
stet eine dauerhafte Rissliberbriickung, so dass Untergrundbewegungen besser abgefangen werden kénnen. Die
gute Kélteflexibilitat verbessert das Verhalten im AuBenbereich bei Klimawechsel oder bei Lastbeanspruchung auf
Briickenfahrbahnen oder in Kiihlhdusern. Durch die hohe Viskositét bleibt in der selbstverlaufenden Rezeptur das
Grobkorn des Fiillstoffs langer in der Schwebe, so dass es zu keiner Trennung von Fein- und Grobkorn innerhalb des
Belages kommt (Kornhomogenitét). Dadurch wird die Rissuberbriickung zusétzlich verbessert.

SILIKAL® Harz RV 368 kann in Verbindung mit Feinfillstoff auch als 1 — 1,5 mm Membranschicht unterhalb normaler
Belage aus SILIKAL® Harz R 61, SILIKAL® Harz R 62 oder SILIKAL® Harz RV 368 zur Verbesserung der StoBbelastung
und Risstberbriickung (flissigkeitsdicht) eingesetzt werden.

Anwendung

SILIKAL® Harz RV 368 dient als Bindemittel zur Herstellung verschiedener Beschichtungsarten und Rezepturen. Im
Innenbereich ist eine Beschichtung auf folgenden Untergriinden mdglich: Beton, Estrich, Keramikfliesen, Asphalt und
Stahl.

Im AuBenbereich darf SILIKAL® Harz RV 368, wie alle anderen SILIKAL® Harze auch, nicht auf Asphaltflachen verlegt
werden, da sonst mit Rissbildungen, besonders auf groBen Flachen, gerechnet werden muB. Die diversen Untergriinde
mussen entsprechend unserer allgemeinen Empfehlung vorgrundiert werden (siehe Unterlagen zum Thema Untergrund).

Membranschicht

Grundsétzlich muss SILIKAL® Harz RV 368 in einer Mindestdicke von 1 mm verarbeitet werden. In der Regel haben
sich Mischungen im Verhéltnis 2 : 1 bis 3 : 1 mit SILIKAL® Fullstoff QM bewahrt. Membranschichten dirfen vor der
Uberbeschichtung mit SILIKAL® Harz R 61-, SILIKAL® Harz R 62- oder mit SILIKAL® Harz RV 368-Verlaufsmérteln
nicht vollflachig abgesandet werden. Membranschichten sind sinnvoll z. B. auf gestrahlten Stahlblechen, kritischen
Untergriinden oder bei besonderen mechanischen Belastungen.

Belagsschicht

Man unterscheidet bei der Hauptschicht zwei Fullstoffrezepturen. Die feinere dient zur Herstellung diinnerer Beldge
von 2 — 4 mm, die grébere flr dickere Schichten von 4 — 7 mm. Der empfohlene Abstreusand SILIKAL® Fllstoff QS, FS
oder FM 0,7 - 1,2 mm ist zwingend notwendig, da dadurch die Oberflachendruckpunktbelastung gewéhrleistet bleibt.
Zur Abstreuung von befahrenen Verkehrsflachen eignet sich auch getrockneter Basaltsplitt oder Quarzsand in gréberer
Kdrnung.

1. Kratzspachtel
(Verwendung in den Systemen B, C, D)

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fiir
(Gewichts-%) 30-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Harz RV 368 35 % 13,5 kg 13,5 Ltr.
2 SILIKAL® Fullstoff SL 65 % 1 Sack 25,0 kg | ca. 18 Ltr.
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 38,5 kg | ca. 24 Ltr.
1,6 kg/m? per mm Dicke
3 SILIKAL® Harterpulver 1-6 % Menge geméaB Tabelle 135-810g
bez. auf Pos. 1 »Harterdosierung“

Bei Kratzspachtel-Schichten unter 1 mm empfiehlt es sich, den Harzgehalt in der Mischung von 35 % auf 40 - 50 % zu
erhdhen.
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SILIKAL® Harz RV 368

Reaktives, kalteflexibles, schlagzéhes Harz fiir Verlaufsheschichtungen

Wir schiitzen B6den und Bauten.

2. Selbstverlaufender FlieBbelag 2 - 4 mm
(Verwendung im System D oder als Kratzspachtel)

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fir
(Gewichts-%) 30-Liter-Eimer
1* SILIKAL® Harz RV 368 35 % 14 kg 14 Ltr.
2** SILIKAL® Fullstoff SV 65 % 1 Sack 25 kg ca. 22 Ltr.
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 39 kg ca. 24 Ltr.
1,6 kg/m? per mm Dicke
3 SILIKAL® Harterpulver 1-6 % Menge gemaB Tabelle 140-840g¢
bez. auf Pos. 1 »Harterdosierung”

* Fiir die Anwendung als Diinnbeschichtung im AuBenbereich, z.B. als Briickenkappen- oder Parkhausbeschichtung ist eine Erh6hung des
Harzgehaltes von 35 % auf 50 %, bei 50 % SILIKAL® Fiillstoff SV, notwendig.
** Statt SILIKAL® Fiillstoff SV kann auch SILIKAL® Fiillstoff SL (quarzmehlfrei) verwendet werden.

3. Selbstverlaufender FlieBbelag 4 - 7 mm
(Verwendung im System D)

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fir
(Gewichts-%) 30-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Harz RV 368 30 % 16 kg 16 Ltr.
2 SILIKAL® Fullstoff QM 20 % 10 kg ca. 11 Ltr.
3 SILIKAL® Fullstoff SL 50 % 1 Sack 25 kg ca. 18 Ltr.
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 51 kg ca. 30 Ltr.
1,7 kg/m? per mm Dicke
4 SILIKAL® Harterpulver 1-6 % Menge gemaB Tabelle 160 - 960 g
bez. auf Pos. 1 »Harterdosierung”

Besondere Hinweise:

Wegen der hohen Elastizitat diirfen keine harten Materialien als Uberbeschichtung / Versiegelung verwendet werden.
Ist dennoch aus Griinden der chemischen Bestandigkeit eine harte Versiegelung notwendig, z. B. SILIKAL® Harz R 72,
muss mit einer halbelastischen Vorversiegelung zwischenversiegelt werden (z. B. SILIKAL® Harz R 62).

Bei extrem hoher Punktbelastung kénnen leichte Eindriicke an der Oberfldche entstehen, die jedoch zum groBten Teil
reversibel sind.
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SILIKAL® Harz RV 368

Reaktives, kalteflexibles, schlagzéhes Harz fiir Verlaufsheschichtungen

Kenndaten von RV 368 im Lieferzustand

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Viskositat bei +20 °C DIN 53 015 1000 mPa - s
Auslaufzeit bei +20 °C, 6 mm ISO 2431 135 - 165 sec.
Dichte D,2° DIN 51 757 0,98 g/cm?
Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C
Verarbeitungszeit bei +20 °C ca. 15 min.

(100 g, 2 Gew.-% Harterpulver)
Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Kenndaten des selbstverlaufenden FlieBbelages 4 - 7 mm

Eigenschaft Messmethode Ca.-Wert
Druckfestigkeit DIN 1164 25 N/mm?
Biegezugfestigkeit DIN 1164 15 N/mm?
Spezifisches Gewicht 1,7 g/cm?®
Harterdosierung
Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * ca. min. ca. min.
+5 °C 6,0 20 60
+10 °C 4,0 15 40
+15°C 3,0 15 40
+20 °C 2,0 15 40
+25 °C 1,5 12 30
+30 °C 1,0 10 25

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.

2> Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver* zu entnehmen.

q3

SILIKAL GmbH - Ostring 23 - 63533 Mainhausen
10"
RV 368 - 001
DIN EN 13813:2003-01
Kunstharzestrich/-beschichtung fiir die Anwendung in Gebauden.
EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
(Aufbauten gemaB Technischer Information).

Brandverhalten EM
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchlassigkeit NPD 2
VerschleiBwiderstand AR13
Haftzugfestigkeit B1,5
Schlagfestigkeit IR4
Trittschallisolierung NPD 2
Schallabsorption NPD 2
Warmedammung NPD 2
Chemische Bestandigkeit NPD 2
-

Mitgeltende Unterlagen Datenblatt

SILIKAL® Additiv ZA SILIKAL® Additiv ZA
SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver
Allgemeine Verarbeitungshinweise AVH

Der Untergrund DUG
Fullstoffe und Pigmente FUP
Chemische Bestandigkeit CBK
Schutz- und Sicherheitshinweise SUS
Lagerung und Transport LUT
Allgemeine Reinigungshinweise ARH
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CE-Kennzeichnung

Die DIN EN 13 813 ,,Estrichmortel, Estrichmassen und
Estriche — Eigenschaften und Anforderungen“ (Jan. 2003)
legt Anforderungen an Estrichmortel fest, die fir Fuss-
bodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden.
Kunststoffbeschichtungen und -versiegelungen werden
auch von dieser Norm erfasst. Produkte, die der 0.g. Norm
entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

" Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
2 NPD = No performance determined; Kennwert nicht festgelegt
9 Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag

Silikal
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SILIKAL® Harz RF 6200 / Base

Reaktives, leicht elastifiziertes formuliertes Versiegelungsharz

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Anwendung

SILIKAL® Harz RF 6200 ist ein mittelviskoses formuliertes Methacrylatharz, das sich hervorragend als Versiegelung von
abgestreuten Belagen im Innen- und AuBenbereich eignet. SILIKAL® Harz RF 6200 steht daflr in einer werkspigmen-
tierten (SILIKAL® Harz RF 6200 Pigmentiert) als auch als vorgefillte aber unpigmentierte Basis (SILIKAL® Harz RF 6200
Base) zur Einfarbung vor Ort zur Verfligung.

Rollbare Versiegelung (werkspigmentiert)
Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fiir
(Gewichts-%) 20-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Harz RF 6200 100 % 12 kg 10 Ltr.
pigmentiert
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 12 kg 10 Ltr.
0,6 - 1,1 kg/m?
2 SILIKAL® Harterpulver 1-6 % Menge gemaB Tabelle 130-780¢g
bez. auf Pos. 1 sHarterdosierung”

Grundsaétzlich muss SILIKAL® Harz RF 6200 mit mindestens 600 g/m2 in der ersten Versiegelungsschicht und ggf. mit
mindestens 500 g/mz? in einer optionalen zweiten Versiegelung auf abgesandeten Untergriinden verarbeitet werden.

Fir die Anwendung auf geneigten Flachen oder fir die vertikale Anwendung kann SILIKAL® Harz RF 6200 thixotropiert
werden. Ein optisch ansprechender, glatter Oberflachenverlauf ist dann nicht mehr gewéhrleistet.

Vor jeder Teilentnahme ist der Behélter intensiv aufzurihren.

Rollbare Versiegelung mit SILIKAL RF 6200 Base
Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung
(Gewichts-%)
1 SILIKAL® Harz RF 6200 90 -95 %
Base
2 Pigmentpraparation* 5-10 %
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 0,6 — 1,1 kg/m?
3 SILIKAL® Harterpulver 1-6 % Menge gemaB Tabelle ,Harterdosierung”

bez. auf Pos. 1
* Die Pigmentpraparation (Farbpaste/Farbpulver) muss flir das Einfarben von MMA-Harzen geeignet sein. Dies ist in
geeigneten Vorversuchen zu Uberprifen.

Grundsétzlich muss SILIKAL® Harz RF 6200 mit mindestens 600 g/m2 in der ersten Versiegelungsschicht und ggf. mit
mindestens 500 g/m2 in einer optionalen zweiten Versiegelung auf abgesandeten Untergriinden verarbeitet werden.

Fir die Anwendung auf geneigten Flachen oder fir die vertikale Anwendung kann SILIKAL® Harz RF 6200 thixotropiert
werden. Ein optisch ansprechender, glatter Oberflachenverlauf ist dann nicht mehr gewahrleistet.

Vor jeder Teilentnahme ist der Behalter intensiv aufzurihren.

Kenndaten von RF 6200 im Lieferzustand

Eigenschaft Messmethode ca.-Wert

Viskositat bei +20 °C DIN 53 019 350 - 550 mPa - s

Auslaufzeit bei +20 °C, 6 mm DIN EN ISO 2431 45 - 70 sec.

Dichte D, DIN EN ISO 2811 1,2 g/cm?®

Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C

Verarbeitungszeit bei +20 °C ca. 15 min

(100 g, 2 Gew.-% Harterpulver) ’ ’

Verarbeitungstemperatur 0 °C bis +30 °C
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SILIKAL® Harz RF 6200 / Base

Reaktives, leicht elastifiziertes formuliertes Versiegelungsharz

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Harterdosierung

Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * ca. min. ca. min.

0°C 6,0 20 50

+10 °C 4,0 20 45

+15°C 3,0 15 40

+20 °C 2,0 15 40

+25 °C 1,5 12 35

+30 °C 1,0 12 30

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.
= Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver” zu entnehmen.

Lieferform und Farbténe
¢ 5 kg, 10 kg, 25 kg Hobbock RF 6200 Pigmentiert

* 5 kg, 10 kg, 25 kg Hobbock RF 6200 Base
Das Produkt ist in Lieferform nicht pigmentiert. Es ist die Farbung durch den enthaltenen Fllstoff zu erkennen!

Lagerfahigkeit
Bei kihler und trockener Lagerung im Originalgebinde 6 Monate haltbar.
Optimale Lagertemperatur 15 — 20 °C.

Geratereinigung
Die Arbeitsgerate konnen unmittelbar nach dem Einsatz mit Ethylacetat oder SILIKAL® MMA-Reiniger gereinigt werden.

Sicherheitshinweis
SILIKAL® Harz RF 6200 Base im Lieferzustand ist leicht entzlindlich. Bitte entnehmen sie die Hinweise zum sicheren
Umgang mit dem Material dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

CE-Kennzeichnung c E
Die DIN EN 13 813 ,,Estrichmortel, Estrichmassen und SILIKAL GmbH - Ostring 23 - 63533 Mainhausen
Estriche — Eigenschaften und Anforderungen® (Jan. 2003) — 6210%" —
legt Anforderungen an Estrichmortel fest, die fiir Fuss- DIN EN 13813:2003-01
bodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden. Kunstharzestrich/-beschichtung fiir die Anwendung in Gebauden.
) . EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4
Kunststoffbeschichtungen und -versiegelungen werden (Aufbauten gemaB Technischer Information).
auch von dieser Norm erfasst. Produkte, die der 0.g. Norm  Brandverhatten B
. . . Freisetzung korrosiver Substanzen SR
entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen. Wasserdurchlassigkeit NPD 2
VerschleiBwiderstand AR 13
" Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde Haftzugfestigkeit B1,5
2 NPD = No performance determined; Kennwert nicht festgelegt Schlagfestigkeit R4
3 Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag Trittschallisolierung NPD 2
Schallabsorption NPD 2
Warmedammung NPD 2
Chemische Bestandigkeit NPD 2
N>
Mitgeltende Unterlagen Datenblatt
SILIKAL® Additiv ZA SILIKAL® Additiv ZA
SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver
Allgemeine Verarbeitungshinweise ~ AVH
Der Untergrund DUG
Fillstoffe und Pigmente FUP
Chemische Bestandigkeit CBK
Schutz- und Sicherheitshinweise SuUS
Lagerung und Transport LUT
Allgemeine Reinigungshinweise ARH
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SILIKAL® Harz R 82

Reaktive, niedrigviskose, elastifizierte Versiegelung fiir Nassbetriebe

Wir schiitzen B6den und Bauten.

SILIKAL® Harz R 82 ist ein reaktives, |6semittelfreies, niedrigviskoses und vergilbungsarmes 2-Komponenten-Meth-
acrylatharz mit guter Bestandigkeit gegeniiber Wasserwechselwirkungen. Es dient Uberwiegend als leicht elastifizierte
und farblose Versiegelung auf eingestreuten Beschichtungen in Nassrdumen und im AuBenbereich.

Die niedrige Viskositat erhéht das Eindringvermdgen des Harzes bei abgestreuten Oberflachen.

Die Warmwasserbesténdigkeit ist auf +60 °C begrenzt. Kurzzeitig, z. B. fur Reinigungszwecke, kann die Temperaturbe-
lastung auch bis +80 °C erhdht werden, wenn eine vollige Erwdrmung der Beschichtung bis zum Untergrund vermieden
wird.

Anwendung
SILIKAL® Harz R 82 wird hauptsé&chlich als farblose Deckversiegelung fur dekorative SILIKAL® Farbsand-Oberflachen
eingesetzt.

Ein zweimaliger Auftrag jeweils in der vorgesehenen Schichtdicke ist mdglich.

Verarbeitungshinweise

Nach dem Vermischen von nicht allzu groBen Anséatzen (5 — 10 kg) mit der notwendigen Hartermenge entsprechend
der Tabelle ,,Harterdosierung® wird das Harz sofort auf die Oberflache gegossen und vorzugsweise mittels Farbrolle
im Kreuzgang aufgetragen. Ein Vorverteilen mit dem Gummischieber ist zwar mdglich, doch darf die Verweilzeit der
noch flissigen Versiegelung bis zur endgultigen Egalisierung auf der Oberflache nicht zu lange andauern, da sich diese
anlésen kann und evtl. Farbschlieren hinterlasst. Pfitzenbildung unbedingt vermeiden!

Zur Entfaltung der bestmdglichen Eigenschaften missen Mindest-/Hochstschichtdicken eingehalten werden. Der
Materialverbrauch betrégt fur glatte Beschichtungen ca. 400 g/m? pro Auftrag und auf mit SILIKAL® Fullstoff FS oder
QS 0,7 - 1,2 mm abgestreuten Flachen ca. 500 g/m?2. Bei Schichtdickenliberschreitung (Uber 800 g/m?) neigt die
Versiegelung zum Abplatzen und zur Vergilbung. Bei zu geringen Schichtdicken kann ein zu hoher Monomerverlust
auftreten mit dem Ergebnis einer nur unzureichenden Hérte oder geringerer Wasserfestigkeit.

Der thermoplastische Charakter kann bei Bremsbelastungen zu Reifenspuren fiihren, die in vielen Féllen mit geeigneten
Reinigungsmitteln wieder entfernt werden kdnnen. Es liegt im Sinne des Nutzers, die Oberflache durch riicksichtsvolle
Nutzung und Pflege vor Beschadigungen zu schiitzen. Oft ist eine verniinftige Fahrweise von Staplern, eine Umriistung
von schwarzen auf helle Reifen oder ein Oberflichenpflegemittel (z. B. SILIKAL® Protect) zweckdienlich.

Pigmentierung

Ist eine Pigmentierung dennoch unumganglich, wird Ublicherweise 10 % SILIKAL® Pigmentpulver zugegeben. Zur
Vermeidung von Pigmentklumpen muss das Pigment zuvor mit gleicher Harzmenge mittels Dissolver klumpenfrei dis-
pergiert werden. Nach dem Dispergiervorgang wird die Restmenge Harz der so erhaltenen Pigmentpaste zugegeben,
bis der Gesamtgehalt der Mischung wieder 10 % betrégt. Besonders zu beachten ist, dass Pigmente, die nicht aus dem
Hause SILIKAL® stammen, auf ihre Vertraglichkeit und Lagerstabilitét gepruft sein mussen.

1. Farblose Versiegelung
(Verwendung im System B)

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fiir
(Gewichts-%) 10-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Harz R 82 100 % | 10 kg 10 Ltr.
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 10 kg ‘ 10 Ltr.
400 - 500 g/m?
2 SILIKAL® Harterpulver 1-3 % Menge geméaB Tabelle 100-300g
bez. auf Pos. 1 »,Harterdosierung“

Technische Dokumentation
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SILIKAL® HarzR 8

2

Reaktive, niedrigviskose, elastifizierte Versiegelung fiir Nassbetriebe

2. Pigmentierte Versiegelung

(Verwendung im System B)

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente
SILIKAL® Harz R 82

2 SILIKAL® Pigment
gesamt:

3 SILIKAL® Harterpulver

Richtrezeptur
(Gewichts-%)

1-

90 %
10 %
100 %

3 %

bez. auf Pos. 1

Kenndaten von R 82 im Lieferzustand

Eigenschaft

Viskositat bei +20 °C
Auslaufzeit bei +20 °C, 4 mm
Dichte D,?°

Flammpunkt

Verarbeitungszeit bei +20 °C
(100 g, 2 Gew.-% Hérterpulver)

Verarbeitungstemperatur

Bemerkung

Durchschnittlicher Verbrauch:

400 - 500 g/m?
Menge gemaB Tabelle
»Harterdosierung“

Messmethode ca.-Wert
DIN 53 015 ca. 180 mPa - s
DIN 53 211 30 - 40 sec.
DIN 51 757 0,98 g/cm?
DIN 51 755 +10 °C

ca. 12 min.

5 °C bis +30 °C

Kenndaten von R 82 im geharteten Zustand

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Ansatz fiir
10-Liter-Eimer

9 kg 9 Ltr.
1 kg

10 kg ca. 9,5 Ltr.

90-270g

Eigenschaft Messmethode ca.-Wert
Rohdichte DIN 53 479 1,14 g/cm?®
ReiBdehnung DIN 53 455 2,7 %
Shore-D DIN 53 505 75 Einheiten
Wasseraufnahme, 4 Tage DIN 53 495 125 mg (50 - 50 - 4 mm)
Wasserdampfdurchlassigkeit DIN 53 122 1,05 10" g/cm - h - Pa
Harterdosierung
Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * ca. min. ca. min.
+5 °C 3,0 20 45
+10 °C 3,0 18 40
+20 °C 2,0 12 30
+30 °C 1,0 8 20

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.

= Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver” zu entnehmen.

- >

Mitgeltende Unterlagen Datenblatt
SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver
Allgemeine Verarbeitungshinweise AVH

Chemische Bestandigkeit CBK

Schutz- und Sicherheitshinweise SUS

Lagerung und Transport LUT

Allgemeine Reinigungshinweise ARH
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SILIKAL® Hohlkehlenpaste HK 21

Reaktive Methacrylat-Hohlkehlenpaste

Wir schiitzen B6den und Bauten.

SILIKAL® Hohlkehlenpaste HK 21 ist eine gebrauchsfertig formulierte Hohlkehlenpaste auf Methacrylatharz-Basis zur
einfachen Herstellung von Hohlkehlen.

Anwendung

SILIKAL® Hohlkehlenpaste HK 21 eignet sich sehr gut zur Herstellung von Hohlkehlen sowohl im Trocken- wie auch im
Nassbereich in Verarbeitung mit SILIKAL® Fllstoff FS, FM oder QS 0,7 — 1,2 mm. Die Hartezeit der vergilbungsarmen
Hohlkehlenpaste betragt ca. 40 Minuten bei +20 °C, sie ist im Temperaturbereich von 0 °C bis +35 °C einzusetzen

und ermdglicht so einen schnellen Verarbeitungsfortschritt. Bei Schichtstérken tber 10 mm sollte zunéchst eine erste
Vorfiillung der Hohlkehle und die Hartung erfolgen, um eine Uberhitzung wahrend der Aushértezeit zu vermeiden.

Die Anwendung ist auf Innenrdume beschrankt. Fir AuBenbereiche empfehlen wir pigmentierten SILIKAL® Mortel
R 17 thix.

Verarbeitungshinweise

Das Mischungsverhéltnis betragt 15 kg SILIKAL® Fillstoff FS, FM oder QS 0,7 — 1,2 mm und 5 kg SILIKAL® Hohlkehlen-
paste HK 21. Die Menge an Flllstoff kann je nach Material- und Umgebungstemperatur von 12 — 18 kg variiert werden,
um eine individuelle Verarbeitung bzw. Standfestigkeit zu gewéahrleisten.

Dieser Ansatz ist fir ca. 8 — 10 Ifm Hohlkehle bei einer H6he von 10 cm ausreichend.

Auf keinen Fall dirfen andere, nicht geprifte Zuschlagstoffe, in die Mischung mit eingebracht werden.

Anmischen der Hohlkehlenpaste

Zu der SILIKAL® Hohlkehlenpaste HK 21 wird die entsprechende Menge SILIKAL® Fllstoff FS, FM oder

QS 0,7 - 1,2 mm sowie das SILIKAL® Harterpulver entsprechend der Tabelle ,,Harterdosierung“ zugegeben und mit
einem schnelllaufenden Propellerriihrer intensiv ca. eine Minute lang gemischt. Dabei ist zu beachten, dass zuerst das
Harterpulver in der Hohlkehlenpaste vorgemischt werden muss, bevor der Fllstoff zugegeben wird.

Richtrezeptur und Standard-Ansatz

Pos. Komponente Richtrezeptur Bemerkung Ansatz fiir
(Gewichts-%) 10-Liter-Eimer
1 SILIKAL® Hohlkehlen- 25 % 3 kg 3 Ltr.
paste HK 21
2 SILIKAL® Fullstoff 75 % 9 kg ca. 6 Ltr.
FS, FM oder QS
gesamt: 100 % Durchschnittlicher Verbrauch: 12kg [ca.6,5Ltr.
1,85 kg pro Ltr. Hohlkehlen-
volumen
3 SILIKAL® Harterpulver 1-3,5% Menge geméaB Tabelle 30-105¢g
bez. auf Pos. 1 sHarterdosierung”

Kenndaten von HK 21 im Lieferzustand

Eigenschaft Messmethode ca.-Wert HK 21

Viskositat bei +20 °C pastos

Auslaufzeit bei +20 °C, ISO 4 DIN 53 244 n. a.

Dichte D, DIN 51 757 1,02 g/cm?

Flammpunkt DIN 51 755 +10 °C

Verarbeitungsz?it bei +20 °C ca. 15 min.

(1,5 Gew.-% Harterpulver)

Verarbeitungstemperatur 0 °C bis +35 °C

Technische Dokumentation
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SILIKAL® Hohlkehlenpaste HK 21

Reaktive Methacrylat-Hohlkehlenpaste

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Kenndaten von HK 21 im geharteten Zustand
(1 : 3 gefiillt)

Eigenschaft Messmethode ca.-Wert
Rohdichte DIN 53 479 1,85 g/cm?®
Druckfestigkeit DIN 1164 40,0 N/mm?
Biegezugfestigkeit DIN 1164 17,0 N/mm?
E-Modul DIN 53 457 2100 N/mm?
Wasseraufnahme, 4 Tage DIN 53 495 125 mg/50 - 50 - 4 mm
Wasserdampfdurchlassigkeit DIN 53 122 1,05-10"" g/cm - h - Pa
Harterdosierung
Temperatur Harterpulver Topfzeit Hartezeit
Gew.-% * ca. min. ca. min.
0°C 3,5 20 60
+10 °C 2,5 17 45
+20 °C 1,5 15 40
+30 °C 1,0 12 30

* Die Menge an Harterpulver wird immer auf die Harzmenge bezogen.
= Weitere Informationen sind der separaten Produktinformation ,,SILIKAL® Harterpulver” zu entnehmen.

- >

Mitgeltende Unterlagen Datenblatt
SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver
Allgemeine Verarbeitungshinweise AVH

Der Untergrund DUG

Fillstoffe und Pigmente FUP

Schutz- und Sicherheitshinweise SuUs

Lagerung und Transport LUT
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SILIKAL® Additiv ZA

Tieftemperaturbeschleuniger

Wir schiitzen B6den und Bauten.

SILIKAL® Additiv ZA unterstiitzt die Tieftemperaturhartung von Silikal-Reaktionsharzen auf Methacrylatbasis im
Zusammenwirken mit Dibenzoylperoxid als Harter im Temperaturbereich von +5 °C bis -25 °C.

SILIKAL® Additiv ZA ist eine dunnfllssige, braunliche Flussigkeit, die zusammen mit den Fullstoffen und/oder Pigmen-
ten in das betreffende Methacrylatharz unmittelbar vor der Verarbeitung des Beschichtungsmaterials eingerthrt wird.
Erst danach erfolgt die Zugabe des Harterpulvers. Der Zusatzbeschleuniger bewirkt eine bessere Durchhartung bei
Temperaturen unter +5 °C. Die Wirkung ist begrenzt auf -25 °C bei gleichzeitigem Einsatz der h6chstméglichsten Menge
Harterpulver. Als Faustregel gilt ein Zusatz von je 1 % per -10 °C, d. h., bei -25 °C sind 2,5 - 3 % anzuwenden, bei -5 °C
etwa 0,5 % bezogen auf reines Harz. Hierzu gehéren SILIKAL® Harz R 52, R 62, RU 320 oder RV 368. Andere Harztypen
auf Anfrage.

SILIKAL® Additiv ZA darf niemals in Bereichen oberhalb von +10 °C angewandt werden, da es zu einer Uberreaktion mit
erhéhten Mengen an Restmonomeren kommen kann. Dadurch werden die mechanischen Eigenschaften eingeschrénkt.
Bei Anwendung im Tieftemperaturbereich ist kaum mit einer Reduzierung der mechanischen Werte zu rechnen, da

eine ausreichende Warmeabfuhr in die Umgebung gewahrleistet ist. Sdmtliche Harze und Fullstoffe sind friihzeitig auf
die niedrigen Umgebungstemperaturen herabzukUhlen, da sich sonst die Verarbeitungszeit sehr stark verkirzt. Bei
farblosen Harztypen ist mit einer starken Vergilbung zu rechnen. Es empfiehlt sich daher Uberwiegend der Einsatz in
gefillten, pigmentierten Systemen. Soll die Beschichtung speziell fiir die Nutzung bei tiefen Temperaturen ausgelegt
sein, mussen hierfUr die Harztypen entsprechend geeignet sein, d. h., wir empfehlen die hochelastischen Typen wie
SILIKAL® Harz RV 368 mit SILIKAL® Harz R 62 als Versiegelung.

SILIKAL® Additiv ZA unterliegt bei Transport, Lagerung und Handhabung strengen Sicherheitsrichtlinien. Bitte beachten
Sie deshalb die Hinweise in den Sicherheitsdatenblattern.

ACHTUNG:

A SILIKAL® Additiv ZA darf niemals mit dem Harterpulver (siehe Produkt-
datenblatt) in Kontakt treten, da es sonst zu einer unkontrollierbaren
Verpuffung kommen kann. Beide Stoffe miissen getrennt nacheinander
(Zwischenriihren!) in die Masse eingeriihrt werden.

Zusatzmengen am Beispiel SILIKAL® Harz RF 6200

Temperatur Gew.-% Gew.-%
Additiv ZA Harterpulver
0°Cbis -5°C 0,5 6
-5 °C bis -10 °C 1,0 6
-10 °C bis -15 °C 1,5 6
-15 °C bis -20 °C 2,0 6
-20 °C bis -25 °C 2,5-3,0 6
=
Mitgeltende Unterlagen Datenblatt
SILIKAL® Harterpulver SILIKAL® Harterpulver

Allgemeine Verarbeitungshinweise ~ AVH
Schutz- und Sicherheitshinweise SuUs

Lagerung und Transport LUT
Technische Dokumentation
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SILIKAL® Harterpulver

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Die Herstellung polymerer Kunststoffe durch Aneinanderknlpfung vieler kleiner Molekiile nennt man Polymerisation
(Hartung). Dieser Hartungsmechanismus wird bei Silikal-Reaktionsharzen durch Zugabe eines Harterpulvers
(Dibenzoylperoxid, kurz: BPO) ausgeltst. Dieses Harterpulver leitet eine Kettenreaktion ein und kann somit auch als
Starter einer chemischen Reaktion bezeichnet werden.

Dosierung

Die erforderliche Menge an Hérterpulver ist temperaturabhéngig und kann den jeweiligen Produktdatenbl&ttern in der
Tabelle Harterdosierung entnommen werden. Die Mengenangabe des Harterpulvers ist in Gewichtsprozent (Gew.-%),
jeweils bezogen auf den Harzanteil, aufgelistet.

Mehr Haérterpulver sinnvoll bei

1. dinner Schichtdicke

2. hdherem Fullgrad

Weniger Hérterpulver sinnvoll bei

1. Uberbeschichtung von dickeren Alt-Methacrylatbeschichtungen

2. Versiegelung von selbstverlaufenden, nicht abgestreuten Methacrylatbeschichtungen

Die in den jeweiligen Produktdatenblattern angegebenen Mengen an Hérterpulver sollten jedoch nicht unterschritten
werden, da bei Unterdosierung die Aushartung gefahrdet ist. Ferner muss auch die Uberdosierung des Harterpulvers

vermieden werden, da dies ebenfalls zu gravierenden Aushartungsstérungen, ausgeldst durch eine hohe Temperatur-
entwicklung, fihren kann.

Die Dosierung der Hartermenge erfolgt am besten mittels elektronischer Waage. Sollten an der Baustelle keine Waage,
aber skalierte Messbecher zur Verfligung stehen, kann die Menge an Harterpulver von Gewicht in Volumen umgerech-
net werden. Messbecher mit spezieller BPO-Skala sind bei Silikal erhaltlich.

Fiir die Umrechnung Gewicht/Volumen gilt vereinfacht folgende Faustregel:
Menge an Harterpulver in g x 1,5 = Volumen an Harterpulver in mi

Hierzu ein Beispiel:

Ansatzmenge SILIKAL® Harz R 51: 1,0 kg

Bei +20 °C miissen laut Tabelle ,Harterdosierung“ 3 Gew.-% Harterpulver
zugesetzt werden.

3 Gew.-% von 1,0 kg R 51 sind 30 g, d. h., es miissen 30 g Harterpulver
zu 1,0 kg SILIKAL® Harz R 51 zugemischt werden.

Die Umrechnung von g in ml erfolgt nach o.g. Formel:
30g x 1,5 = 45 ml

Verarbeitungshinweise

Das Héarterpulver ist dem entsprechenden Silikal-Reaktionsharz bzw. dem Harz-/Fllstoff-Gemisch erst unmittelbar vor
der Applikation zuzusetzen. Bei flieBfahigen Gemischen sollte der Hérter als letzte Komponente, bei Mérteln oder stark
thixotropierten Harzen noch vor Zugabe der vollen Fillstoff- oder Thixotropiermittelmenge beigerihrt werden. Nur so
kann ein gleichmaBiges Auflésen des Harters innerhalb der Mischung stattfinden.

Grundsatzlich muss das Harterpulver bis zur vollstandigen Auflésung in die entsprechende Mischung oder das pure
Harz eingerthrt werden. Die Ruhrzeit ist hierbei abhéngig von der Art und der Beschaffenheit des eingesetzten Misch-
werkzeugs und von der Materialtemperatur.

BPO-Harterpulver darf niemals mit dem Zusatzbeschleuniger Additiv ZA (siehe Produktdatenblatt)
in Kontakt treten, da es hierbei zu einer unkontrollierten Verpuffung kommen kann. Beide Stoffe
miissen getrennt nacheinander (Zwischenriihren!) in die Beschichtungsmasse eingeriihrt werden.

Fiir den Umgang mit BPO-Harterpulver sind MetallgefidBe (z. B. Becher, Schaufeln) nicht geeignet.
Bei langerem Kontakt besteht Verpuffungsgefahr!

Besonderer Hinweis

In der Praxis besteht die Gefahr, dass bei nicht immer vorhersehbaren Umsténden (z. B. schlechte Liftung, kalterer
Untergrund, sehr feiner Einstreusand, diinnere Schichten — oder bei Kombination solcher Umstande) es zu leich-
ten (eventuell sogar nur lokalen) Hartungsstérungen kommt. In diesem Fall sollte vorbeugend die Hartermenge um
0,5 -1 % gegenlber den in den Tabellen empfohlenen Menge erhéht werden.

Technische Dokumentation
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SILIKAL® TK-180

Dichtband zur flexiblen Fugenabdichtung

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Dichtungsband aus TPE-beschichtetem, seitlich Uberstehendem, querdehnbarem und langsstabilem Polypropylen-
Vlies.

Anwendung

Das SILIKAL® TK-180 Dichtband wird zur flexiblen Abdichtung von Rissen, Konstruktionsfugen und Materiallibergéngen
eingesetzt. Geeignete Anwendungen sind z.B. Betonkonstruktionsfugen, Anschlussfugen bei Balkonen, Terrassen etc.
Das Dichtband wird hauptséchlich als flexible Dichtmembrane in Kombination mit dem elastischen Fliissigkunststoff
SILIKAL® Harz RU 320 pigmentiert/thix oder einer zementéren 2-Komponenten-Dichtungsschlamme verklebt.

Verarbeitungshinweise
Der Untergrund muss fest, leicht aufgeraut und sauber sein. Die Untergrundvorbereitung muss entsprechend dem
Technischen Merkblatt des eingesetzten Klebers erfolgen.

Die 1. Lage des Klebers gleichmaBig in einer Schichtstarke von 1 mm und einer Breite von ca. 20 cm aufbringen.

Das SILIKAL® TK-180 wird nun in den Klebstoff verlegt und mit einem Roller oder Spachtel leicht angedriickt, damit Luft
unter dem Band seitlich entweicht.

Die Uberarbeitung mit der 2. Lage des Klebstoffes, ca. 1 mm Schichtstarke, kann anschlieBend ohne Unterbrechung
ausgefihrt werden.

Optional kann die 2. Lage Klebstoff mit einem geeigneten Quarzsand als Haftbriicke abgestreut werden.

Bandverbindungen
BandsttBe werden mit dem entsprechend verwendeten Klebstoff mit einer Mindestiberlappung von 10 cm verklebt.

Kenndaten von TK-180

Eigenschaft Ca.-Wert

Farbe Grau

Gesamtbreite 180 mm

Breite des seitlich Uberstehendem

Gewebestreifen QN

Gesamtdicke (ca.) 0,7 mm

Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +90 °C

Bruchdehnung quer 260 % (nach DIN EN ISO 527-3)

Wasserundurchlassigkeit >1,5 bar

Chemische Bestandigkeit

Priifmedium SILIKAL® TK-180 Beurteilung (interne Tests)

Salzsaure 3 % + + bestandig
Schwefelsaure 35 % + 0 bedingt bestandig
Milchsaure 5 % + - unbestandig
Kalilauge 20 % +

Salzwasser

+

(20 g/l Meerwassersalz)

Lieferform
30 m Rolle in Kartonschachtel.

Lagerfahigkeit

Bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schiitzen, Verarbeitung innerhalb 24 Monaten.
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SILIKAL® TEX 1000

Polyesterverstirktes Gewebe

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Produktbeschreibung

SILIKAL® TEX 1000 ist ein leistungsfahiges Polyestergewebe, das sich durch hohe Festigkeit bei gleichzeitig gutem
Dehnungsverhalten auszeichnet.

Anwendung

SILIKAL® TEX 1000 kann als Verstarkungsgewebe bei Beschichtungs- oder Abdichtungsarbeiten mit Silikal MMA-
Produkten eingesetzt werden.

Verarbeitungshinweise

Um Abldsungen, Blasen oder Hartungsstérungen des MMA-Materials zu vermeiden, ist es besonders wichtig, dass das
Gewebe in einer Nass-in-Nass-Applikation eingesetzt wird. Ziel der Nass-in-Nass-Arbeitsweise ist es, das Gewebe voll-
stéandig mit Material zu durchtrénken. Das kann sichergestellt werden, wenn ca. 1,2 bis 1,5 kg/m? des Membranharzes
vorgelegt werden. Das Harz wird auf einer Fldche — mindestens 5 cm breiter als die eingesetzte Rollenbreite — gleich-
mé&Big mit der Walze vorgelegt. Das Gewebe wird unmittelbar danach in das frische (nicht gehartete) Material blasenfrei
eingerollt. Ist das Gewebe vollstédndig durchtrénkt, wird in einem abschlieBenden Schritt, der wiederum sofort nach
dem Einrollen stattfindet, mit ausreichend Material (1,2 — 1,5 kg/m?) erneut Uberrollt. Nach vollstédndiger Hartung (1 - 2
Stunden) kénnen weitere BeschichtungsmaBnamen ausgefihrt werden.

Technische Daten

Gewicht / m2 100 g
Bruchlast 79 kg
ReiBfestigkeit 7 kg
Dehnung 64 %
Verpackung:

1000 mm x 100 m Rolle
500 mm x 100 m Rolle
200 mm x 100 m Rolle
* weitere GroBen auf Anfrage

Lagerung:
Trocken und sauber lagern! Die Lagerstabilitat betragt mindestens 2 Jahre

Zusatzlich sind die jeweiligen Produktdatenblétter der verarbeiteten Silikal-Harze zu beachten!
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PMMA-Hochleistungsabdichtungen
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Verarbeitungshinweise

fiir Anschlussarbeiten mit PMMA-Fliissigkunststoff - s
und GEWEbeverstﬁ rkung Wir schiitzen Bdden und Bauten.

Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen.

Samtliche zu beschichtenden Untergriinde sind entsprechend den Angaben in den
Technischen Merkblattern zu reinigen respektive vorzubereiten.

Die Untergriinde missen in der Regel sauber, fest, trocken, eben und leicht angeraut sein
(siehe auch Tabelle Untergriinde).

Die Rander der zu beschichtenden Oberflachen sind mit einem wieder entfernbaren
Klebeband sauber abzugrenzen.

Die Gewebeverstarkungen sind vorab auf die richtigen Langen vorzubereiten.

Die Rénder der Gewebeverstarkungen sind beidseitig ca. 2 cm zu Uberarbeiten.

Wo nétig muss die Gewebeverstarkung eingeschnitten werden. Es ist jedoch darauf zu
achten, dass eingeschnittene Teile mit einem zuséatzlichen Stlick Uberarbeitet werden
mussen.

Applikation der Grundierung mit einem Roller, nach Angabe in den ensprechenden
Technischen Merkblattern, auftragen.

[Technische Dokumentation
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Verarbeitungshinweise
fiir Anschlussarbeiten mit PMMA-Fliissigkunststoff

und Gewebeverstarkung

4 y
Wir schiitzen B6den und Bauten.

Applikation der 1. Lage SILIKAL® Harz RU 320 thix, Schichtstérke ca. 1 mm.

Das Material ist in gentigender Menge aufzutragen, damit das anschlieBend eingelegte
Gewebe optimal eingebettet wird.

Das Gewebe muss satt in der 1. Lage SILIKAL® Harz RU 320 thix eingearbeitet sein.
Lufteinschlisse sind unbedingt zu vermeiden.

Applikation der 2. Lage SILIKAL® Harz RU 320 thix, Schichtstérke ca. 1 mm.

Eingeschnittenes doppellagiges Gewebe ist sorgféltig mit einer genligenden Menge
SILIKAL® Harz RU 320 thix einzuarbeiten.

Die Oberflache der frisch applizierten Membrane SILIKAL® Harz RU 320 thix kann mit
einem Pinsel gleichméssig strukturiert werden.

Fertig applizierter Anschluss mit SILIKAL® Harz RU 320 thix und Gewebeverstérkung.

Die frisch applizierte Oberflache kann optional mit einem Quarzsand zwecks Haftverbund
fur weitere Arbeiten abgestreut werden.

[Technische Dokumentation
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Untergriinde

fiir Silikal-PMMA-Fliissigkunststoff

Untergriinde

Trockene zementose
Untergriinde,
Restfeuchte < 4 %

Zementdse Untergriinde
mit erhéhter Feuchtigkeit
<6 %

Kritische Restfeuchte
und/oder hohe riickwartige
Durchfeuchtung

Ol- und fetthaltig

Holz roh und geschliffen,

Spanplatten, Pressplatten

Stahl feuerverzinkt

Stahl unbehandelt

Edelstahl V2A

Aluminium / Kupfer

PVC

Technische Dokumentation
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Januar 2020
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Vorbehandlung /
Bemerkungen

schleifen mit
Diamantschleiftopf, stocken,
kugelstrahlen, sandstrahlen

Achtung bei kunststoffver-
guteten Untergriinden

schleifen mit
Diamantschleiftopf, stocken,
kugelstrahlen, sandstrahlen

Achtung bei kunststoffver-
guteten Untergriinden

schleifen mit
Diamantschleiftopf, stocken,
kugelstrahlen, sandstrahlen

Untergrund muss saugféhig
sein

flammstrahlen oder che-
misch reinigen, OI- und
Fettriickstdnde muissen rest-
los entfernt werden, da sonst
keine Haftung erzielt wird

schleifen mit
Diamantschleiftopf, stocken,
kugelstrahlen, sandstrahlen

Achtung bei Ast und
Harzeinschliissen

Vorversuch empfehlenswert

mechanisch anrauen
(schleifen), entfetten

Grundierung fiir
Flachenbeschichtungen

SILIKAL® Harz R 52

SILIKAL® RE 56

SILIKAL® Porfil RE 40
SILIKAL® RE 56

SILIKAL® Harz R 54
SILIKAL® RE 56

SILIKAL® RE 56
SILIKAL® Harz RU 380

SILIKAL® Harz R 59

Stahlentrostung entsprechend SILIKAL® Harz R 59

Normreinheitsgrad Sa 2,5
gemaB DIN EN ISO 12944,
entfetten,

mechanisch leicht anrauen
(schleifen)

mechanisch leicht anrauen
(schleifen), entfetten

mechanisch leicht anrauen
(schleifen), entfetten

mechanisch leicht anrauen
(schleifen)

Achtung! PVC wird ange-
|6st! => Schichtstéarke PVC
beachten

SILIKAL® Harz R 59

SILIKAL® Harz R 59
SILIKAL® Harz RU 320 (thix)

Silikal
B} Ostring 23

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Grundierung fiir
Dichtungsanschliisse

SILIKAL® Harz R 52

SILIKAL® RE 56
SILIKAL® Harz R 54

SILIKAL® RE 56

SILIKAL® Harz R 54
SILIKAL® Harz RU 380

SILIKAL® RE 56

SILIKAL® Harz RU 380

SILIKAL® Harz R 59

SILIKAL® Harz R 59

SILIKAL® Harz R 59

SILIKAL® Harz R 59
SILIKAL® Harz RU 320 (thix)

SILIKAL® Harz R 52
SILIKAL® Harz RU 320 (thix)

63533 Mainhausen
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Untergriinde

fiir Silikal-PMMA-Fliissigkunststoff

Untergriinde

Epoxidharz (EP)

Acryl (2K, BPO gehértet)

Fliesen, Keramikplatten

Polyurethan (PU)

Polymerbitumen-
dichtungsbahn (SBS)

Polymerbitumen-
dichtungsbahn (APP)

Gussasphalt im
Innenbereich

Allgemeine Hinweise:

Vorbehandlung /
Bemerkungen

mechanisch anrauen (schlei-

fen), Ausharteversuche
unbedingt notwendig, da

Inhibierung durch EP mdglich

ist

Haftzugtests erforderlich
mechanisch leicht anrauen
(schleifen)

mechanisch leicht anrauen
(schleifen), entfetten

mechanisch leicht anrauen
(schleifen)

Haftzugtests erforderlich
abgestreut: lose Teile ent-

fernen, sauber und frei von
fremden Bestandteilen

nicht abgestreut: mechanisch

leicht anrauen

abgestreut: lose Teile ent-
fernen, sauber und frei von
fremden Bestandteilen

nicht abgestreut, als

Untergrund nicht geeignet!

mechanisch anrauen
(schleifen)

Grundierung fiir
Flachenbeschichtungen

SILIKAL® RE 56

SILIKAL® Harz R 52
SILIKAL® Harz RU 380

SILIKAL® Harz RU 380

SILIKAL® RE 56

SILIKAL® Harz RU 380

Wir schiitzen B6den und Bauten.

Grundierung fiir
Dichtungsanschliisse

SILIKAL® RE 56

SILIKAL® Harz R 52
SILIKAL® Harz RU 380

SILIKAL® Harz RU 380

SILIKAL® RE 56

SILIKAL® Harz R 52
SILIKAL® Harz RU 320 (thix)

(SILIKAL® Harz R 52)
SILIKAL® Harz RU 320 (thix)

SILIKAL® Harz RU 380

Grundsétzlich missen die vorbereiteten Flachen trocken, sauber, fest und frei von fremden Bestandteilen sein.

Im Zweifelsfalle immer einen Vorversuch durchfiihren.
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Wir schitzen Béden und Bauten.

Reaktionsharze und Polymerbeton
fiir Industrieb6den und Ingenieurbau

Silikal

= Ostring 23

63533 Mainhausen
\ +49 (0) 6182/9235-0
¢ +49 (0) 61 82 /92 35 -40
@ www.silikal.de
@ mail@silikal.de

#6511/2001/www



